
「しらせ」の現状「しらせ」の現状

平成１５年度平成１５年度 第１回入渠時の状況（ドライアップ時）第１回入渠時の状況（ドライアップ時）



舵板と中央プロペラ

船首部の状況

船底凹損部
右舷凹損部



右舷軸室構造 （腐食）

右舷軸室構造フレーム （腐食） 右舷軸室構造フレーム （腐食）



中央軸室構造 船尾管内部底部 （腐食）
中央軸室構造 船尾管内部側面 （腐食一部はがした状態）

中央軸室構造 船尾管内部のサビ落とし後中央軸室構造 船尾管内部側面 （腐食）


